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REGINOX

Instrukcja uzytkowania oraz pielegnacji produktéw powlekanych

i PVD.

Zdecydowana wiekszos¢ naszych popularnych modeli zlewozmywakdéw Reginox jest tworzona ze stali
nierdzewnej. Jest to stop metali, w ktérym chrom i nikiel stanowig gtéwne elementy. Uzywamy stali
nierdzewnej jako baza pod nasze produkty powlekane i PVD.

Dzieki zapoznaniu sie ze wskazéwkami dotyczgcymi konserwacji, bedziesz mogt bez przeszkdd cieszy¢
sie jego uzytkowaniem, a jakos¢ i wyglad zlewozmywaka zostang zachowane na dtugo, pod warunkiem,
ze bedzie poddany nalezytej pielegnacji. Ponizej znajdziesz pomocne wskazowki, aby mdc cieszy¢ sie
produktami Reginox tak dtugo, jak tylko zechcesz.

Czyszczenie zlewozmywakoéw powlekanych

Do codziennego uzytku oraz do usuniecia plam po kawie, herbacie i wszelkich ztogdéw ttuszczu, zaleca
sie uzywac czystej, letniej wody z dodatkiem delikatnego mydta lub detergentu o neutralnym poziomie
PH. Po oczyszczeniu nalezy osuszy¢ zlew, aby unikngé wapiennego osadu.

Zapobieganie uszkodzeniom: zarysowania i/lub wgniecenia

Ze wzgledu na to, ze zlewozmywak jest uzytkowany na co dzien, delikatne zadrapania i wgniecenia na
powierzchni sg nieuniknione. Produkt moze ulec powazinym zniszczeniom, gdy jest traktowany w
sposéb nieostrozny, dlatego tez wszelkie przedmioty nalezy umieszcza¢ w zlewozmywaku, jak i na
ociekaczu,

z odpowiednig troskg. Aby zminimalizowania uszkodzenia, nie powinno sie przesuwac przedmiotéw po
materiale. Nie nalezy tez wrzuca¢ sztuécow i innych ciezkich przedmiotéw do srodka zlewozmywaka,
poniewaz moze to spowodowaé nieodwracalne uszkodzenia powlekania lub warstwy PVD, odstaniajgc
tym samym stal nierdzewna.

Unikanie goraca

Nalezy bezwzglednie unika¢ stawiania goracej patelni na czes¢ ociekacza, a takze wktadania jej do
srodka zlewozmywaka. W celu ochrony produktu, zawsze uzywaj maty ochronnej w srodku i na catej
powierzchni zlewozmywaka.

Uszkodzenia spowodowane chemicznymi substancjami

Jedli zlewozmywaki powlekane oraz PVD bedg narazone na dziatanie silnych substancji chemicznych, ich
powtoka fatwo ulegnie zniszczeniu. Dtugotrwate eksponowanie powierzchni na silne chemikalia moze
skutkowaé powstawaniem pecherzykéw, ktére powodujg Scieranie sie powtoki i warstwy PVD, tym
samym narazajgc na uszkodzenia materiat bazowy. Oznacza to, ze powtoki lub warstwy PVD
zlewozmywaka nie sg odporne na kwasy i mogg by¢ czyszczone wytgcznie delikatnymi srodkami uzytku
domowego.

Rekomendujemy, aby w pielegnacji zlewozmywaka unika¢ nastepujacych substancji:
® Srodkéw czystosci zawierajacych chlor.
® Past do srebra i miedzi.

® Dtugotrwatego pozostawiania na powierzchni owocéw cytrusowych, soli, octu, musztardy,
ogorkéw kiszonych lub peklowanej cebuli i majonezu. Powyisze produkty spozywcze moga
powodowac wzeranie sie substancji i rdzewienie produktu

® Silnych kwasoéw, takich jak ptyny dentystyczne, itp.
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Uzywania wetny stalowej do czyszczenia.

Topnika do lutowania S39 uzywanego przez hydraulikow lub majstrow.
Kwasu chlorowodorowego do czyszczenia ptytek sciennych.

Soli regeneracyjnej dla zmywarek do zmiekczania wody.

Srodkéw do udrazniania rur kanalizacyjnych.

Dtugotrwate stosowanie rozcienczonych roztwordow kwasow, soli i substancji zrgcych (aplikowanych
zarowno od strony uzytkowania, jak i od spodu w postaci oparéw) moze negatywnie oddziatywac na
powtoke lub PVD od strony uzytkowania, ale tez na stal nierdzewng znajdujacg sie pod spodem, dlatego
tez zaleca sie regularnie wyciera¢ do sucha powierzchnie uzytkowag zlewozmywaka.
W szczegdlnosci, gdy nie jest uzywany przez dtuzszy czas.

Jezeli materiat powlekany bedzie miat kontakt z wymienionymi powyzej substancjami, nalezy
postepowac w nastepujacy sposob:

Dotkniety obszar natychmiast sptukac obficie czystg woda.
Po sptukaniu wyczysci¢ obszar letnig wodg z delikatnym mydtem.
Wytrzeé miejsce dotknietego obszaru do sucha.

W niektérych przypadkach, uszkodzenia mogg by¢ naprawione za pomocg dfugopisu do
powlekania Reginox (ale nie w przypadku warstwy PVD). Niestety, te metode stosuje sie jedynie
w minimalnych i ledwo widocznych uszkodzeniach.

Nie zaleca sie:

krojenia na ociekaczu zlewozmywaka. Powoduje to nieodwracalne uszkodzenia w postaci
zarysowan na powlekaniu i warstwie PVD. W tym celu, zawsze nalezy uzywac deski do krojenia;

przesuwania ciezkich materiatow (porcelanowych talerzy, stalowych patelni, itd.) po ociekaczu
lub po dnie zlewozmywaka, co moze przyczyniac sie do pogarszania stanu warstwy powleczonej
i PVD;

wrzucania sztuécow i innych ciezkich przedmiotéow do zlewozmywaka. Nalezy réwniez unikac
obijania nimi wewnetrznych $cian oraz krawedzi zlewu. Dziatania te powodujg szkody na
zlewozmywakach powlekanych oraz PVD;

usuwania srodka uszczelniajgcego wokét zlewozmywaka lub ptyty grzewczej.
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